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  شده شده ساختهساخته  ییفارسفارس  ایایاتصال گوشهاتصال گوشه  ییلنگر خمشلنگر خمش  یتیتظرفظرف  ییبررسبررس

  ((MMDDFF))  ینینسنگسنگ  یمهیمهنن  یبریبردر تخته خرده چوب و تخته فدر تخته خرده چوب و تخته ف  یفیفبا قلبا قل

 

  

 چکیده

و جرس  للیر    مترر  یلیم )14و  11، 8عمق نفوذ ) یراین مطالعه با هدف بررسی تأث
( برر  Carpinus betulus(، تخته لایره و وروم ممرر  )   (HDF)تخته فیبر سسگین )

شده ا  تخته خرده ساختهشکل(   (Lفارسیی اهای گوشهلسگر خمشی اتصال ظرفیت
 شررکل بررا ابعرراد   Lهررای انجرراش شررد  در ایررن ارراوه  اتصررال   MDFورروم و 

للی   دهسدهاتصالو ضخامت(  ×اهسا  ×)به ترتیب طول  متریلیم 160 × 230 × 16
برا وسریله دسرتگاه     هشرد ساختههای با وسب الی ویسیل استات ساخته شدند  اتصال

نتایج نشران   مورد آ مون لرار گرفتسد در حالت بارگذاری کششی و فشاری ایسسترون 
لسگر خمشی در حالت بارگرذاری فشراری بیشرتر ا  کششری اسرت        ظرفیتکه  ندداد

شده لسگر خمشی در حالت بارگذاری کششی مربوط به اتصال ساخته ظرفیتکمترین 
بروده و   مترر یلری م 14جس  تخته لایه و عمق نفروذ   ا  تخته خرده ووم با للی  ا 

با للیر  ا  جرس  تختره لایره و      MDFشده ا  بیشترین آن مربوط به اتصال ساخته
لسگر خمشری   ظرفیتبود  در حالت بارگذاری فشاری کمترین  متریلیم 14عمق نفوذ 

وذ شده ا  تخته خرده ووم با للی  ا  جس  ووم و عمق نفر مربوط به اتصال ساخته
برا للیر  ا     MDFشرده ا   بوده و بیشترین آن مربوط به اتصال سراخته متر یلیم 11

 بود  متریلیم 8و عمق نفوذ  HDFجس  

تختره خررده وروم،     ی ،لل ی،لسگر خمش یتظرف ی،ااتصال گوشه: يکلید واژگان

MDF  
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 مقدمه
 در موووورد اهماووولا ادروووات  در سوووا لا م لموووان 

Eckelman (2003)  طوور بوه اسلا كه ادرات  باان كرده 

دلاو  اصول    و  درين بخش هر قطعه م لمانضعاف معمول

لا  ظرافولا و  ادرال فارس  به د .[1] لااس شکسلا در آن

در صنعلا م لمان  مورداستفادههای يک  از ادرال، مقاوملا

اين نوو   . اسلا ...ابانلا آشپز انه، قفسه وكو قطعاد  نظار 

 هو يا قلاف به همراباسکويلا با دوب ،  طورمعمولبهادرال 

يووون ، يکووو  از ارويووونازا شوووود.چسوووس اسوووتفاده مووو 

نوواری از چووب،    صوور  به، قلاف اسلا كه هادهندهادرال

HDF شود.دهاه م  و... يا دخته تيه 

ناروهوای   اردوث  دحولا   در م لمانای های گوشهادرال

برشو  و  مانند ناروهوای فشواری، كششو ،     ارج  زيادی 

ها لنگور  مشو    كه در بان آن گارند ملنگر  مش  قرار 
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را نشوان   لنگور  ايون  1  شوک . [2] اسولا  دور مخرباز همه 

   .دهد م

مطالعا  متعددی درباره ظرفالا لنگر  مشو  ادروال  

 Linو Eckelmanای انجوواش شووده اسوولا.  هووای گوشووه

ای هووای گوشووه ( ظرفاوولا لنگوور  مشوو  ادرووال 1997)

گاری دزريق  را مطالعه كردنود  شده با قلاف با قالسسا ته

 شوده بوا ايون رو    هوای سوا ته  و نشان دادند كوه ادروال  

و مقاومولا   دهود  از  ود نشان مو  یاملاحظهمقاوملا قاب 

طور چشمگاری به شوک  ظواهری قلاوف بسوتگ      ها بهآن

ها نشان دادند كه مقاومولا ايون نوو  ادروات  بوا      دارد. آن

 .[3] اسولا  يسهمقاشده با دوب  و پاچ قاب ادرات  سا ته

Zhang  وEckelman (1993    ظرفاوولا لنگوور  مشوو )

يک  چوب باشده از دخته  رده ای سا تههای گوشهادرال

كردند. نتايج ايون بررسو  نشوان داد،     را بررس پان چوب  

و همچنووان  متوورالوو م 19بووه  4/6افووزايش قطوور پووان از 

 9/15بووه  4/6افووزايش قمووو نفوووض در قیووو سووطح  از  

داری بر ظرفالا لنگر  مشو  داشولا.   معن  اردث  مترال م

 اردوث   مترال م 38دا  19ول  دغاار قمو نفوض قیو ل ه از 

 .[4] داری بر ظرفالا لنگر  مش  نداشلامعن 

 

 .گیرندآن قرار می یرتأثای مبلمان تحت های گوشهکه اتصال خارجیقطری نیروهای  -1شکل 

 

Zhang  وEckelman (1993 )لنگور  مشو     ظرفالا

ده چوب با پوان  از دخته  ر شدهسا تهای های گوشهادرال

چندداي  را بررس  كردند. نتايج اين بررسو  نشوان داد كوه    

ازای هور پوان، در حوداق  فاصوله بوان      بوه   ظرفالاحداكثر 

 هوا آنآيد. قولاوه بور ايون    م  به دسلا متر سانت 5/7 هاانپ

لنگور  مشو  ادروات  در     ظرفاولا اظهار كردند كوه بوان   

. د داردوجوو  داری معنو دفواو   بارگذاری كشش  و فشاری 

لنگر  مش   ظرفالااين پژوهشگران قنوان كردند  انهمچن

ادرال در حاللا بارگذاری فشواری بوه مقاومولا چسو ندگ      

لنگور  مشو  در    ظرفاولا دا ل  دخته ارد اط داشوته ولو    

چس ندگ  بوان سوطو     اردث حاللا بارگذاری كشش  دحلا 

( نشان داد كه باشوترين  2005) Tankut .[5] گاردقرار م 

بوا دوبو     شوده سوا ته هوای  نگر  مش  در ادرالل ظرفالا

 متور الو  م 96هوا  كه فاصله بان دوب  آيد م به دسلازمان  

لنگر  مش  زمان  ديده شد  ظرفالا. باشترين كاهش اسلا

بود كوه دلاو  آن را    مترال م 32-64 هادوب كه فاصله بان 

 .[6] نسو لا دادنود   هادوب بان ناحاه شکسلا   پوشانهمبه 

 ظرفالابر  ارگذاردث قوام  ند كه اهعا  نشان دادبعی  مطال

بورای   كاررفتوه بهنو  ادرال و چسس لنگر  مش  نو  پان ، 

 .[7]اسلا سا لا ادرال 

Norvydas چسووس بوور   اردووث  (2005) و همکوواران

بوا   شدهسا ته Lای های گوشهلنگر  مش  ادرال ظرفالا

مقاومولا هور دوبو     دوب  را بررس  كورد و نشوان داد كوه    

هوای دوبو  و فاصوله بوان     فاصله بان مركز سوراخ كه وقت

چشومگاری   طوربهسوراخ دوب  و ل ه ادرال مناسس باشد، 

دوب  دا ل ه پانو  بورای   فاصله مناسس  .كند مافزايش پادا 

فشاریدنش  دنش كشش   

 نارو
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بايود باشوتر از    متور ال م 16 با ضخاملا  رده چوب دخته

 18بوا ضوخاملا   برای دختوه  ورده چووب    و  مترال م 50

و  Tankut .[8باشود ]  مترال م 55يد باشتر از با مترال م

Tankut (2010 ) جون  ل وه چسو ان پلو  ويناو        اردث

(، ملاموان و روكوش چووب(، ضوخاملا ل وه      PVC)كلرايد 

لنگر  مشو    ظرفالا( را بر مترال م 2و  1، 4/0چس ان )

در  MDFوب و چو از دختوه  ورده    شدهسا تههای ادرال

نتايج اين  .رس  كردندحاللا بارگذاری فشاری و كشش  بر

لنگوور  مشوو  در حالوولا  ظرفاوولانشووان داد كووه مطالعووه 

های با ل وه چسو ان   كشش  باشتر از فشاری اسلا و نمونه

هوای  ان داد. نمونهشلنگر  مش  باشتری از  ود ن ظرفالا

لنگر  مش  باشوتری   ظرفالادارای  MDFاز  شدهسا ته

 .[9] بوا دختوه  ورده چووب بوود      شدهسا تههای از نمونه

Tankut  وTankut (2009 ) دهنوودهادرووالنووو   اردووث 

)قلاف، باسکويلا و دوب  با شاار موارپاچ  و صوا،(، نوو     

لنگور  مشو  را بررسو      ظرفاولا چسس و جن  پان  بور  

لنگور  مشو  در حالولا     ظرفاولا كردند و نشان دادند كه 

بارگذاری كشش  باشتر از فشاری اسولا. مقاومولا ادروال   

دوب  با شاار مارپاچ  باشوتر  و  MDFبا  شدهسا تههای 

نوو  چسوس بور     اردوث  نشان داد كوه  نتايج اسلا. همچنان 

Tas (2010 ) .[10اسولا ] لنگر  مش  چشمگار  ظرفالا

بوا   شوده سوا ته ای های گوشوه لنگر  مش  ادرال ظرفالا

پلو    بوا چسوس  پروفا  چوب  )كاج قرمز( و بدون پروفاو   

پايوه( را   وينا  استا ، پل  مارين و پروكوال )پلو  اوردوان   

بوا   شوده سوا ته های بررس  كردند و نشان دادند كه نمونه

برای سوا لا ادروال   دوان مپروفا  و چسس سالاکون را 

 [.11] هاي  با كافالا و طوول دهانوه باشوتر بوه كوار بورد      

Atar ( 2009و همکاران )های لنگر  مش  ادرال ظرفالا

 با باسکويلا را بررس  كردند و نشوان  شدهسا تهای گوشه

بوا   شوده سوا ته های لنگر  مش  ادرال ظرفالادادند كه 

MDF      هوای  باشتر از دختوه  ورده چووب اسولا و ادروال

هوای  لنگر  مش  باشتر از ادروال  ظرفالادارای  سرسربه

قلاوووف يکووو  از  كوووهي ازآنجوووا .[12] بوووود سووورسوووربه

هوای گوشوه  اسلا كه برای دقويلا ادرال ي هادهندهادرال

ای به كار سا لا م لمان صفحه برای سرسربهای فارس  و 

جون  پانو ، قموو نفووض و      اردوث  ، در اين مطالعوه  رود م

 Lای های گوشهلنگر  مش  ادرال ظرفالاجن  قلاف بر 

 د.وشدر حاللا بارگذاری كشش  و فشاری بررس  م 

 

 هامواد و روش
در ايون مطالعوه دختوه فا ور ناموه       مورداسوتفاده مواد 

با روكوش ملامانوه و   ب و دخته  رده چو( MDF) انسنگ

كه به درداس از شركلا آرين سوانا و   مترال م 16ضخاملا 

برای سا لا قلاوف از دختوه فا ور     .دهاه شدشركلا پارس 

 ممووورز تيوووه و چووووب سوووه (، دختوووه HDFسووونگان )

(Carpinus betolus)   بر  در جهلا طول ( با ضوخاملا(

 استفاده شد. مترال م 3

 اسوتاندارد  اسواس  بور ها دانساته و درصد رطوبلا نمونه

323 EN 322 وEN    239و برای پانوASTM D   بورای

 چس ندگ  دا لو   .[15 و 14، 13شد ] اریگاندازهچوب 

(IB) ،(  موودول گسوواختگMOR و موودول اتستاسوواته )

(MOE)  دخته  رده چوب وMDF   اسوتاندارد  بور اسواس 

(6) 319 EN 310(6) و EN [17و  16شد ] اریگاندازه. 

 1هوا و قلاوف در جودول    صول  پانو   از  واص ابعی  

 آورده شده اسلا.

 بعضی از خواص اصلی پانل ها و قلیف -1جدول 

تهادانس  

 )گرش بر سانتامتر مربع(
MOR 

 (مگا پاسکال)

MOE 

 (مگا پاسکال)

IB 

 (مگا پاسکال)

  واص

 

 نو  پان 

62/0  3/21  3574 55/0  MDF 

64/0  17 3641 8/0  دخته  رده چوب 

79/0  7/30  دخته سه تيه --- 2173 

71/0  753/121  67/11215  چوب ممرز --- 

65/0  71/33  3219 --- HDF 
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در اين دحقاو چسس سوفاد نجواری    كاررفتهبهچسس 

بوا درصود موواد     =pH 5بوا  (( PVA)پل  وينا  اسوتا  ) 

تر مربوع  مسوانتا  بور  گرش 08/1و دانساته  درصد 60 جامد

 بود.

 مترال م 160 × 230 × 16با اندازه  مورداستفادهپان  

يوک  شود و     دادهبر ضخاملا( ×پهنا  ×)به درداس طول 

در گوشوه فارسو    شود.   بريوده فارسو    صور بهگوشه آن 

 نمایشده هر قطعه شااری برای جا دادن قلاف ايجاد شد. 

 2در ايون مطالعوه در شوک      مورداسوتفاده ظاهری نمونوه  

 آورده شده اسلا.

 

 در این مطالعه ستفادهموردانمای ظاهری نمونه  -2شکل 

 

، دختوه سوه   HDFدر اين مطالعوه از   مورداستفادهقلاف 

 ×3 با انودازه  (Carpinus betulus) تيه و نوار چوب ممرز

 14و  11، 8 پهنوا )طول و ضخاملا( و با سوه   مترال م 230

چوووب ماشووان،  در جهوولا HDF بريووده شوود. متوورالوو م

  ضو هولا قر تيوه در ج  در جهلا طول  و دخته مورداستفاده

ق ادر ادو  شوده يدهبربعد از قم  بر  قطعا   بر  داده شد.

 )دموای و دموای   درصود ( 65±1) كلاموا بوا رطوبولا نسو      

c°2±23 )  12دوا بوه رطوبولا     نگهداری شدهفته  2به مد 

در درون شواار   PVAسپ ، قلاف بوا چسوس    برسد.درصد 

هووا بووا نمونووهداده شوود و بعوود از قموو  چسووس زنوو    قوورار

هم بسته شد و برای مدد  برای سخلا شودن   به 1دست اچپ

بوه  بعد از سخلا شدن چسس  چسس در كارگاه گذاشته شد.

هوا در ادواق كلاموا قورار گرفولا دوا بوه        هفته، نمونه 2مد  

هوای آزموون  بورای    سپ  نمونوه  برسند. درصد 12رطوبلا 

 قرار گرفلا. مورداستفادهلنگر  مش   ظرفالاانجاش آزمون 

شود و موورد آزموون قورار     دهاوه  نمونه  144 درمجمو 

دامارهوا   دکرار در نظر گرفته شد. 4هر دامار گرفلا و برای 

                                              
1 C-Clamp 

  نشان داده شده اسلا. 2در جدول 

 4486برای انجاش آزموون از دسوتگاه اينسوترون مودل     

متر بر دقاقه در نظر ال م 5استفاده شد. سرقلا بارگذاری 

نموايش داده شوده    3نو  بارگوذاری در شوک     .گرفته شد

رای محاس ه ظرفالا لنگور  مشو  از بوار حوداكثر     اسلا. ب

 استفاده شد: يرط و فرمول ز

(1) c× y max=PcM 

(2) t× ymaxP0.5=tM 

در بارگووذاری  ظرفاوولا لنگوور  مشوو  cMكووه در آن 

 كششو  در بارگوذاری  ظرفالا لنگر  مشو    tMفشاری و 

 cy(، ناوودن حداكثر بار برای هر نمونه ) maxP(، ناودن متر)

بوازوی لنگور در    ty(، متر) یبارگذاری فشاربازوی لنگر در 

  ( اسلا.متر) بارگذاری كشش 

دحلا  آمواری   SPSSافزار آمده با نرشدسلاهای بهداده

ها استفاده شود.  شد. از آزمون دانکن برای مقايسه ماانگان

 انجاش شد. درصد 5داری ا در سطح معن هدماش مقايسه
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 های آزمونیترکیب نمونه -2جدول 

 نو  بارگذاری جن  اقیای ادرال جن  قلاف قمو نفوض دعداد دکرار مجمو 

فشاری ×كشش   MDF×دخته  رده چوب  HDF ×تيه دخته سه×ممرز 8×11 ×14 4 144  

 

 

 ب( بارگذاری فشاری   الف( بارگذاری كشش   

 [8] نوع بارگذاری مورداستفاده در این مطالعه -3شکل 

 

 نتایج و بحث
لنگر  مش  و انحرا، معاار مربوط بوه   ظرفالامقادير 

كه در جودول   یطورهمان آمده اسلا. 3هركداش در جدول 

دحوولا بارگووذاری فشوواری و  Lادرووال  شووودمشوواهده موو 

نتوايج ايون   . دهود فتار متفاود  از  ود نشان مو  كشش  ر

 دحلا بارگوذاری  لنگر  مش  ظرفالامطالعه نشان داد كه 

 تر از حاللا كشش  اسلا.فشاری باش

ارائوه شوده اسولا.     4دجزيه واريوان  در جودول    نتايج

نشوان   قوام  مطالعه شده در اين جودول بودن داری معن 

قموو نفووض    فشواری بارگوذاری   لولا در حااسلا.  داده شده

داری نداشولا.  معنو   اردوث  لنگر  مشو    ظرفالا قلاف بر

د كوه  شواب  قوام  مطالعه شده، مشاهده م درباره ا ر متق

ا ر متقاب  نو  دختوه  در حاللا بارگذاری كشش  و فشاری 

 ×قمو نفوض دختوه و همچنوان ا ور متقابو  نوو  دختوه        ×

لنگور  مشو     ظرفاولا بور  قلاف قمو نفوض ×  جن  قلاف

 .ناسلادار معن 

 ظرفیت لنگر خمشی در حالت بارگذاری کششی

مسوتق  نوو  دختوه را بور ظرفاولا لنگور        اردوث   5جدول 

. مشواهده مو   دهود  رگذاری كشش  نشان م مش  دحلا با

شود كه ظرفالا لنگر  مشو  دختوه  ورده چووب باشوتر از      

MDF  .ای فارس  ظرفالا در ادرال گوشهدوان گفلا م اسلا

لنگر  مش  به چس ندگ  سطح ، مقاوملا  مشو  قلاوف،   

 چس ندگ  دا ل  دخته و سطح دحم  بار بستگ  دارد.

جن  چووب   شود كه قلاف ازمشاهده م  5در جدول 

ظرفاولا لنگور  مشو  باشوتری      مترال م 8 با قمو نفوض

دحلا بارگذاری كشش  قورار   Lای دارد. وقت  ادرال گوشه

لنگوور  مشوو  آن باشووتر متووث ر از    ظرفاوولا گاوورد موو

سطح دحم  بوار اسولا. چسو ندگ      و چس ندگ  سطح 

بهتر بان دخته و قلاف از جن  چوب و همچنوان كواهش   

باقو  افوزايش    ،قمو نفوض قلاف سطح دحم  بار با افزايش

 ادرال با قلاف چوب  با قمو نفوض كم ظرفالا لنگر  مش 

موودهای شکسوولا ادرووال زيوور   4در شووک  . شووده اسوولا

   نشان داده شده اسلا.باركشش
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 لنگر خمشی و انحراف معیار مربوط به هرکدام در حالت بارگذاری کششی و فشاری ظرفیتمقادیر  -3جدول 

 جن  قلاف جن  پان 
مو نفوض قلافق  

( مترال م  ) 

 نو  بارگذاری

(N.m) كشش (N.m) فشار 

MDF 

HDF 

8 68/07(9/5) * 81/26 ( 8/6 ) 

11 53/66 (9) 28/26 ( 3/4 ) 

14 00/51 ( 7/0 ) 37/25 ( 3/3 ) 

 دخته تيه

8 15/41 ( 9/6 ) 25/26 ( 5/1 ) 

11 42/51 ( 9/6 ) 32/18 ( 7/2 ) 

14 07/50 ( 3/3 ) 23/16 ( 6/1 ) 

 چوب

8 56/53 ( 8/1 ) 78/30 ( 2/1 ) 

11 11/30 (6) 38/28 ( 3/1 ) 

14 06/46 ( 7/7 ) 50/35 ( 2/2 ) 

 دخته  رده چوب

HDF 

8 49/55 ( 6/3 ) 76/24 ( 9/2 ) 

11 09/53 (4) 70/27 ( 2/3 ) 

14 02/45 ( 1/3 ) 58/28 ( 8/1 ) 

 دخته تيه

8 20/35 ( 2/2 ) 43/28 ( 2/6 ) 

11 97/42 ( 4/4 ) 27/25 ( 8/2 ) 

14 33/38 ( 8/5 ) 65/13 ( 5/1 ) 

 چوب

8 00/35 ( 5/3 ) 73/38 ( 3/0 ) 

11 11/30 (7) 66/34 ( 5/2 ) 

14 06/46 ( 7/7 ) 29/39 ( 8/3 ) 

 .دهد م* اقداد دا   پرانتز انحرا، معاار دامارها را نشان 

 

 جدول تجزیه واریانس در حالت بارگذاری کششی و فشاری -4جدول 

 بارگذاری كشش 

 .F Sig عا ماانگان مرب درجه آزادی منابع دغاارا 

 000/0* 246/15 014/161 1 نو  دخته

 000/0* 380/97 461/1028 2 جن  قلاف

 008/0* 348/5 484/56 2 (مترال مقمو نفوض قلاف )

 026/0 920/3 405/41 2 جن  قلاف * نو  دخته

 193/0 695/1 903/17 2 قمو نفوض قلاف * نو  دخته

 000/0* 234/15 889/160 4 قمو نفوض قلاف * جن  قلاف

 065/0 362/2 942/24 4 قمو نفوض قلاف * جن  قلاف * نو  دخته

 بارگذاری فشاری

 .F Sig ماانگان مربعا  درجه آزادی منابع دغاارا 

 000/0* 324/22 880/737 1 نو  دخته

 000/0* 783/67 480/224 2 جن  قلاف

 836/0 180/0 946/5 2 (مترال مقمو نفوض قلاف )

 008/0* 357/5 065/177 2 جن  قلاف * نو  دخته

 915/0 089/0 932/2 2 قمو نفوض قلاف * نو  دخته

 000/0* 422/16 818/542 4 قمو نفوض قلاف * جن  قلاف

 610/0 678/0 411/22 4 قمو نفوض قلاف * جن  قلاف * نو  دخته

 درصد 95بودن در سطح  دار معن* 
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 یرکششها زیر بامدهای شکست نمونه -4شکل 

 

دحولا بارگوذاری    دهود كوه  نشوان مو    5نتايج جدول 

و قمو نفوض قلاوف   با دغاار نو  دخته، جن  قلاف كشش 

دغااور   درصود  9و  61، 10به درداس لنگر  مش   ظرفالا

 .كند م

 کششی یبارگذارلنگر خمشی تحت  ظرفیتبر  موردمطالعهاثر مستقل عوامل  -5جدول 

  
 لنگر  مش  ظرفالا

 (ناودن متر)
 دانکن یبندگروه انحرا، معاار

 ا ر نو  دخته
MDF 99/25  29/6   

73/28 دخته  رده چوب  02/8   

 ا ر جن  قلاف

HDF 58/26  80/3  B 

36/21 دخته تيه  32/6  A 

38/34 چوب  48/4  C 

 ا ر قمو نفوض قلاف

( متر لام ) 

8 88/28  68/5  A 

11 77/26  57/5  A 

14 44/26  78/9  A 

 

لنگر  ظرفالابر  موردمطالعهمتقاب  قوام   ا ر 6جدول 

مشواهده  دهود.  كشش  را نشان م  یبارگذار  دحلا  مش

لنگر  مش  در ا ور   ظرفالاشود كه باشترين دغاار در م 

 كمتورين و  درصود  150 قلاوف  و قمو نفوض جن متقاب  

 23 دغاار آن در ا ر متقاب  نو  دخته و قموو نفووض قلاوف   

   .اسلا درصد

 ی در حالت بارگذاری فشاریظرفیت لنگر خمش

مستق  قوام  مطالعه شوده بور ظرفاولا     اردث  7جدول 

دهود.  لنگر  مش  در حاللا بارگذاری فشاری را نشوان مو   

باشوتر از   MDFشود كه ظرفالا لنگر  مشو   مشاهده م 

بارگوذاری فشواری ا ور     در حالولا دخته  رده چووب اسولا.   

 مقاوملا  مش  قلاف و چس ندگ  سطح  بر ظرفالا لنگر
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چسوس   مورداستفادهكه چسس ي  مش  باشتر اسلا. ازآنجا

PVA و همچنان با دوجوه   كه يک چسس دماس  اسلا بوده

 دور صوا، ی دماس  هر چه سطح دماس هاچسسبه اينکه در 

سوطح شواار   باشد چسو ندگ  بهتور  واهود بوود بنوابراين      

دور از دختوه   صوا،  MDFبرای جاسازی قلاف در  يجادشدها

بوان  چس ندگ  سوطح  بهتوری    جهادرنتبوده  رده چوب 

يجادشده و اين امر باق  شده اسولا  ا MDFسطو  قلاف و 

دختوه  نسو لا بوه    باشوتری ظرفالا لنگر  مش   MDFكه 

بوه قلولا مقاومولا  مشو  بهتور       .باشود  داشته رده چوب 

HDF ظرفالا لنگر  مش  ادرال با قلاف ،HDF   باشوتر از

ده ديو  7كه در جودول   یطورچوب و دخته تيه اسلا. همان

شود ظرفالا لنگر  مش  ادرال با قلاف بوا قموو نفووض    م 

بوه سوطح    دووان  باشتر اندك  باشتر اسلا كه دلا  آن را م

 .(5)شک   چسس  ور باشتر آن نس لا داد

 کششی یبارگذارلنگر خمشی تحت  ظرفیتبر  موردمطالعهاثر متقابل عوامل  -6جدول 

 دانکن یبندگروه ارانحرا، معا (ناودن بر مترلنگر  مش  ) ظرفالا   

جن  قلاف×نو  دخته  

MDF 

15/26 دخته فا ر  59/4  BC 

27/20 دخته تيه  86/4  A 

55/31 چوب  43/3  D 

 دخته  رده چوب

02/27 دخته فا ر  95/2  C 

45/22 دخته تيه  57/7  AB 

46/37 چوب  34/3  E 

قمو نفوض قلاف×نو  دخته  

( مترال م ) 

MDF 

8 94/27  26/4  A 

11  33/24  29/5  A 

14 70/25  52/8  A 

 دخته  رده چوب

8 91/29  99/6  A 

11 21/29  88/4  A 

14 17/27  23/11  A 

قمو نفوض قلاف×جن  قلاف  

 (مترال م)

 دخته فا ر

8 79/25  96/4  C 

11 99/26  57/3  C 

14 98/26  98/2  C 

 دخته تيه

8 34/27  34/4  C 

11 79/21  51/4  B 

14 94/14  99/1  A 

 چوب

8 34/19  35/4  DE 

11 52/31  82/3  D 

14 40/37  53/3  E 

 

 

 فشاریها زیر بار مد شکست نمونه -4شکل 
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دهود كوه دحولا بارگوذاری     نشوان مو    7نتايج جدول 

با دغاار نو  دخته، جن  قلاف و قمو نفوض قلاوف   فشاری

دغااور   درصود  1و  53، 15لنگر  مش  به درداس  ظرفالا

 .ندك م

 لنگر خمشی در حالت بارگذاری فشاری ظرفیتمستقل عوامل مطالعه شده بر  یرتأث - 7جدول 

 دانکن یبندگروه انحرا، معاار (متربر ناودن لنگر  مش  ) ظرفالا  

 ا ر نو  دخته
MDF 88/48  40/13   

50/42 دخته  رده چوب  29/9   

 ا ر جن  قلاف

HDF 03/57  81/9  C 

19/43 دخته تيه  85/7  B 

24/37 چوب  69/8  A 

 لاما ر قمو نفوض قلاف )

 (متر

8 52/45  76/13  A 

11 70/45  39/14  A 

14 14/46  46/6  A 

 

لنگر  ظرفالابر  موردمطالعها ر متقاب  قوام   8جدول 

. مشواهده  دهود  مرا نشان  فشاری یبارگذار مش  دحلا 

 لنگر  مش  در ا ور  ظرفالاشود كه باشترين دغاار در م 

 كمتورين و  درصود  105ف متقاب  جن  و قمو نفوض قلاو 

 17دغاار آن در ا ر متقاب  نو  دخته و قموو نفووض قلاوف    

 شود.ديده م  درصد

 فشاری یبارگذارلنگر خمشی تحت  ظرفیتبر  موردمطالعهاثر متقابل عوامل  -8جدول 

 دانکن یبندگروه انحرا، معاار (ناودن بر مترلنگر  مش  ) ظرفالا   

 جن  قلاف×  دختهنو

MDF 

86/61 دخته فا ر  56/10  C 

54/47 دخته تيه  20/7  B 

24/37 چوب  64/8  A 

 دخته  رده چوب

76/51 دخته فا ر  53/5  B 

84/38 دخته تيه  18/5  A 

24/37 چوب  17/9  A 

 قمو نفوض قلاف×نو  دخته

( متر لام ) 

MDF 

8 26/48  07/16  A 

11 35/49  98/16  A 

14 04/49  95/4  A 

 دخته  رده چوب

8 52/42  66/10  A 

11 06/42  76/10  A 

14 97/42  60/6  A 

 قمو نفوض قلاف×جن  قلاف

 ) متر لام(

 دخته فا ر

8 78/61  45/9  E 

11 81/59  64/9  E 

14 43/48  69/3  D 

 دخته تيه

8 17/38  73/5  BC 

11 19/47  00/7  D 

14 20/44  66/7  CD 

 چوب
8 32/35  40/2  AB 

11 11/30  52/5  A 

 14 06/46  15/7  D 



 ...شده باسا ته  فارس ایادرال گوشه  لنگر  مش الاظرف  بررس 

 
530 

 گیرییجهنت
در ايون   شوده سوا ته لنگر  مش  ادروات    ظرفالا -

 .مطالعه در حاللا بارگذاری فشاری باشتر از كشش  بود

 MDFبا  شدهسا تههای لنگر  مش  نمونه ظرفالا -

در حاللا بارگذاری فشاری باشتر از دخته  رده چوب بوود  

   در حاللا بارگذاری كشش  قک  اين قیاه ديده شد.ول

لنگور   ظرفاولا شوترين  در حاللا بارگذاری كشش  با -

با قلاوف از جون  چووب و     شدهسا تههای  مش  نمونه

و در حالوولا بارگووذاری فشوواری  متوورالوو م 8قمووو نفوووض 

و  HDFاز جون    شوده سوا ته های در نمونه آنباشترين 

 ديده شد. مترال م 14 قمو نفوض

با دوجه به نتايج اين مطالعه جن  قلاف و نو  دخته  -

لنگر  مش  در هور دو حالولا    ظرفالارا بر  اردث باشترين 

 بارگذاری فشاری و كشش  داشلا.

در هر دو حاللا بارگوذاری فشواری و كششو  قموو      -

 لنگر  مش  نداشلا. ظرفالاچندان  بر  اردث نفوض قلاف 

 مشو  بوا    لنگور  ظرفاولا نتايج نشان داد كه دغاار  -

در حالوولا در ايوون دحقاووو   موردمطالعووهدغااوور قواموو   

بارگذاری كشش  باشتر از فشاری اسلا. بوه هموان دلاو     

بوا  دا هر ادرال در برابر اين نو  بار دقويلا شوود.  تزش اسلا 

دقويولا   یهوا راهاز حاصو  از ايون پوژوهش     يجنتادوجه به 

  كوه  انتخواب درسولا قووامل    دووان  مو ای ادرات  گوشه

و همچنوان   دارد لنگر  مش  ظرفالابر  را اردث ين باشتر

 .قنوان كردل ه چس ان استفاده از 

 ظرفاولا دار بودن قمو نفوض بر با دوجه به قدش معن  -

 فشاری ودر هر دو حاللا بارگذاری كشش  و لنگر  مش  

مواده  بوا افوزايش قموو نفووض قلاوف       كهي ازآنجاهمچنان 

بورای   ورداسوتفاده مبرای دهاه قلاف و چسس  مورداستفاده

شود كه از قلاوف  پاشنهاد م ، يابد مافزايش ن آجاسازی 

 برای سا لا ادرال استفاده شود. مترال م 8با قمو نفوض 
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IInnvveessttiiggaattiioonn  oonn  bbeennddiinngg  mmoommeenntt  ccaappaacciittyy  ooff  ccoorrnneerr  jjooiinnttss  ccoonnssttrruucctteedd  wwiitthh  

sspplliinnee  uunnddeerr  ddiiaaggoonnaall  tteennssiioonn  aanndd  ccoommpprreessssiioonn  

  

  
Abstract 

This study was conducted to evaluate the effects of the 

penetration depths (8, 11, 14 mm) and material types of spline 

(high density fiber board (HDF), plywood, and hornbeam 

wood (Carpinus betulus)) on bending moment resistance of 

mitered L-type joints in MDF and particleboard. In this 

research, L-type joints were fabricated with spline and PVA 

adhesive with dimensions of 160 × 230 ×16 mm (length × 

width × thickness, respectively). Joints were tested by an 

Instron machine under tension and compression loading. The 

results showed that the bending moment resistance of joints 

under compression was higher than those under tension. The 

lowest bending moment resistance under tension was seen in 

particleboard and plywood spline with 14 mm penetration 

depth while under compression, it was seen in particleboard, 

and HDF spline with 11 mm penetration depth. The highest 

bending moment resistance under tension was seen in MDF, 

and plywood spline with 14 mm penetration depth while 

under compression, it was seen in MDF, and HDF spline with 

8 mm penetration depth. 

Key words: L-type joints, bending moment resistance, spline, 

particleboard, MDF. 
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